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Verwendungszweck

Dieser Apparat gestattet, zuverlassig festzustellen,
wie schnell der Papierstoff auf dem Sieb entwas-
sert und ermdglicht eine sichere Beurteilung der
Stoff-Feinheit, da Entwésserungsgeschwindigkeit
und Zerkleinerungszustand des Fasermaterials in
enger Wechselbeziehung stehen. Er gibt fur die
sonst relativen und von der personlichen Auffas-
sung des Beobachters stark abhangigen Begriffe
-Rosch* und ,Schmierig” Zahlenwerte an. Die Be-
stimmungen lassen sich so schnell ausfiihren, daf3
es moglich ist, die Wirkungen des Hollanders oder
anderer Zerkleinerungsgerate auf das Fasermate-
rial dauernd zu verfolgen. Hierdurch ist man in die
Lage versetzt, den Mahlprozel3 zu beenden, wenn
der Stoff den fur das herzustellende Papier erfah-
rungsgemaln ginstigsten Mahlungsprozel erreicht
hat. Die Bestimmung des Faserzustandes ist aber
nicht nur fir den buttenfertigen, gemischten Stoff
von Bedeutung, sondern auch fir die einzelnen
noch nicht weiterverarbeiteten Faserarten, wie
Zellstoffe und Holzschliff, weil die Prifungsergeb-
nisse wertvolle Anhaltspunkte fur die zweckmafi-
ge Verwendung und Verarbeitung dieser Stoffe

geben.

Der Apparat halt infolge seiner schnellen Arbeits-
weise mit der Mahlung vollkommen Schritt und er-
maglicht eine planmaRige Fuhrung der Mahlarbeit.
Die Prifmethode besteht darin, dal3 2 g trocken
gedachter Stoff, in 1000 cm® Wasser feinverteilt,
durch ein Sieb entwéssert wird. Das Sieb bildet
den Boden der Kammer, die auf einen Trichter auf-
gesetzt ist, der zwei in verschiedener Hohe ange-
brachte AuslaRoffnungen besitzt. Entwassert der
Stoff schnell, was seinen rgschen Zustand kenn-
zeichnet, flie3t ein groRer Teil des Wassers durch
die héher angebrachte Offnung ab, bei schmieri-
gen Stoffen ein kleinerer Teil.

Die Wassermenge, die in dem GefalR aufgefangen
wird, das sich unter dem seitlich angebrachten
Auslauf befindet, ist ein MalR fur die Entwasse-
rungsgeschwindigkeit bzw. den Mahlunsgrad des
Stoffes. An dem Mel3gefal ist eine Teilung ange-
bracht, an der unmittelbar abgelesen werden
kann.

In ein Stativ ist eine trichterférmige Scheidekam-
mer mit zwei AusfluRéffnungen eingesetzt. Auf der
Scheidekammer ist eine Fillkammer angeordnet,
die ein Sieb von bestimmter Maschenweite und
Flache besitzt. In die Flullkammer ist ein Dich-
tungskegel eingesetzt, der die Fullkammer gegen
die Scheidekammer abschliel3t, damit vor dem
Versuch das Stoff-Wasser-Gemisch eingefillt wer-
den kann. Das Ausheben des Dichtungskegels
aus der Fullkammer erfolgt durch die Kraft eines
fallenden Gewichtes. Zu diesem Zweck ist an dem
Kegel eine Zahnstange angebracht, die mit einem
Zahnrad im Eingriff steht. Das Zahnrad ist mit
einer Rolle verbunden, Uber die eine Schnur ge-
legt ist, an deren freiem Ende ein Gewicht hangt.
Nach Ausldsen einer Arretierung wird der Kegel
mit immer gleicher Geschwindigkeit ausgehoben.

Technische Daten

Abmessungen:
(Lange x Breite x Hohe) 450 x 250 x 1000 mm

Gewicht:
netto 34 kg, brutto 86 kg

Aufstellung:
Das Gerat wird auf einem Tisch aufgestellt und mit
den vorhandenen Stellschrauben ausgerichtet.

Anderungen der Konstruktion sowie der techni-
schen Daten bleiben vorbehalten.
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